
Stosować beton spełniający warunki do nawierzchni drogowych.

Uszarstnianie (szczotkowanie) powierzchni , przy pomocy specjalnych szczotek. 
być wykonywane przy pomocy pac posuwistymi ruchami podłużnymi.
Niedopuszczalne jest zacieranie powierzchni betonu (tzw. rajbowanie). Wyrównywanie powierzchni powinno
Przed przystąpieniem do robót przygotować niezbędne szalunki i narzędzia.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest dopuszczenie ruchu technologicznego na niedojrzały beton.
Przerey technologiczne wykonywać w miejscu występowania szczeli dylatacyjnych
Betonować w pierwszej kolejności powierzchnie najdalej oddalone od wjazdu , postępując w kierunku wjazdu.
Betonowanie rozpoczynać od krawężników.

- Organizacja betonowania

- Szczeliny skurczowe
- Szczeliny rozszerzania

- Plan rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych


